Produktdatenblatt .-

Holzklebstoffe

Titebond Regular

Titebond Regular war der erste gebrauchsfertige Klebstoff aus aliphatischem Harz.
Seit Uber 65 Jahren ist es der beliebteste Klebstoff fiir die Verklebung von
Holzmaterialien. Titebond Regular kann fur das Kleben von Kanten und Flachen
verwendet werden sowie fur allgemeine Zusammenbauten fir die Verwendung im
Innenbereich. Dieses Produkt hartet bei maRiger Geschwindigkeit aus und belastet
keine Schleifbander oder nutzt Schneidwerkzeuge ab.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Beschreibung chemische Gruppe: Polyvinylacetat-Emulsionsklebstoff
Aussehen: Gelbe Farbe

Typische Viskositét (cps): 3000 - 4500 (3/12/28°C)

Gewicht Feststoffe (%): 41,0 - 45,0

pH: 3,7-5,0

Spezifische Dichte: 1,16

Empfohlene Mindestgebrauchstemperatur: 2°C

WICHTIGE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ausgezeichnete Hitze- und Losemittelbestandigkeit

Aushartungszeit: mittel

Erfillt die Definition von NAF fir CARB und TSCA Title VI

Uberlegene Leistungshistorie bei Mébeln fir Innenrdume
Einkomponenten-Kleber, sehr gut fir Kaltpressen und Zusammenbau geeignet
Erflllt 175.105 FDA

Niedrige Mindestgebrauchstemperatur

Gefrier- und auftaustabil

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN
- Erfiillt DIN EN 14257 WATT 91 Hitzetest

DIN EN 14257 27

(WATT 91) 80 (Empfohlener Standard) 9,9 100
*Rosenheimberichte 505 44211/4e 21.09.2010 und 505 44211/1e 21.09.2010

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Feuchtigkeitsgehalt: Sechs bis acht Prozent ist der empfohlene Feuchtigkeitsgehalt fiir das Klebermaterial.
Ein hoher Feuchtigkeitsgehalt erhdht die bendtigte Presszeit. Es kann zur Schrumpfung der Platten kommen,
was wiederum zu Spannungsrissen oder zu Delamination an den Endfugen fuhren kann.

Vorbereitung des Materials: Die Vorbereitung des Materials, das geklebt werden soll, ist von gréRter
Wichtigkeit. Fugen, die mit Kreissagen geschnitten wurden, missen frei von Sagespuren sein. Sie sollten auch
gerade und quadratisch sein. Geformtes oder zusammengefligtes Material muss frei von Messerspuren sein.
Glasierte oder briinierte Fugen verhindern, dass Klebstoff eindringt, und sollten bedeckt werden. Das zu
klebende Material sollte eine einheitliche Dicke haben. Dickenabweichungen dirfen £ 0,12 mm nicht
Ubersteigen. Das Abschmirgeln sollte mit Schleifmitteln mit einer Kérnung von groRer als 50 erfolgen. Wenn
madglich, sollten Klebstoff-Fugen am selben Tag vorbereitet und geklebt werden.
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Verteilung: Im Allgemeinen sind 170-250 Gramm pro Quadratmeter Klebefuge angemessen. Uberpriifen Sie
die adaquate Klebstoffverteilung, indem Sie darauf achten, ob entlang der Klebstoff-Fugen Klebstoff austritt,
wenn die Holzplatten aufeinander gepresst werden. Einen web-basierten Rechner finden Sie unter
www.franklinadhesivesandpolymers.com.

Druck: Der Druck ist abhangig von der Sorte oder dem Material, das geklebt wird, sowie von der Vorbereitung.
Direktkontakt der Klebeoberflachen ist erforderlich, um eine maximale Festigkeit zu erzielen. Der Gebrauch
eines Kompressometers hilft dabei, die genaue Druckstérke, die auf die Klebefldche ausgelbt wird, zu messen.
Empfohlene Klemmorte fiir verschiedene Holzdichten sind 20—-38 cm voneinander und 5 cm vom Plattenende
entfernt, um den Druck gleichmaRig entlang der gesamten Lénge der Klebefuge zu verteilen. Einen
webbasierten Rechner finden Sie unter www.franklinadhesivesandpolymers.com.

Empfohlene Klemmdriicke:

Art Klemmdruck Beispiel

Holzarten mit geringer Dichte 100-150 psi 7-10 kg/cm? Pinie, Pappel
Holzarten mit mittlerer Dichte 125-175 psi 9-13 kg/cm? Gummibaum, Kirsche
Holzarten mit hoher Dichte 100-150 psi 13-18 kg/cm? Eiche, Ahorn

Aufbauzeit: Die Aufbauzeit wird durch viele Faktoren beeinflusst, wie etwa Klebstoffverteilung,
Feuchtigkeitsgehalt des Materials, Porositat des Materials, Umweltbedingungen und Klebstoffwahl. Die
Aufbauzeit liegt bei ca. flnf bis zehn Minuten. Es ist erwlinscht, dass Klebstofftropfen rund um den Umfang der
untersten Platte des Stapels austreten.

Bei 21°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit, ungefahr 6 mil (nass): Offene
Aufbauzeit — 5 Minuten
Gesamtaufbauzeit — 15 Minuten

Press-/Klemmzeit: Druckzeiten hangen davon ab, welcher Klebstoff verwendet wird, vom Typ des zu
klebenden Materials, dem Feuchtigkeitsgehalt, sowie von den Umweltbedingungen. Druckzeiten kénnen
zwischen mindestens 30 Minuten und Uber zwei Stunden betragen. Kiirzere Zeiten sind unter Idealbedingungen
erforderlich, wenn Weichholzarten verwendet werden, deren Feuchtigkeitsgehalt etwas weniger als 8-10 %
betragt, und die Fabriktemperaturen bei 20 °C liegen. Langere Druckzeiten sind hohere Dichten erforderlich, bei
héherem Feuchtigkeitsgehalt und kiihleren Fabriktemperaturen. Es wird empfohlen, dass optimale Druckzeiten
unter den tatsachlichen Fabrikbedingungen festgestellt werden, denn jahreszeitlich bedingte Veranderungen
kdnnen zu variablen Anforderungen fihren.

Verarbeitungs-/Nachbearbeitungs-Konditionierung: Nach dem Mindestanpresszeitraum hat die Platte eine
ausreichende Festigkeit und kann entfernt und aus der Presse herausgenommen werden. Eine 24-
StundenAushartung wird vor der weiteren Bearbeitung empfohlen. Es kann drei oder vier Tage dauern,
abgesenkte Fugen, die durch Restfeuchtigkeit in der Klebstoff-Fuge entstanden sind, zu eliminieren.

Mindestgebrauchstemperatur: Aushartungstemperaturen sollten héher sein als die
Mindestgebrauchstemperaturen des Klebstoffs. Dies beinhaltet die Temperatur des Materials, das geklebt
werden soll, sowie die Luft- und Klebstofftemperaturen. Wenn die Temperaturen unterhalb der
Mindestgebrauchstemperatur liegen, sieht die Klebefuge weil® und kreidig aus. Diese Klebeverbindungen sind
gewdhnlich schwach.

Reinigung: Um Klebstoff von einem Gerat zu entfernen, reinigen Sie das Gerat mit warmem Wasser, solange
der Klebstoff noch feucht ist (dies schlie3t Klebstoffroller und Tiegel mit ein). Bei trockenem Klebstoff sind
Dampf oder heilRes Wasser am effektivsten. Klebstoffentferner sorgen ebenfalls fir eine einfache und saubere
Reinigung eines Gerates.
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AUFBEWAHRUNG UND HANDHABUNG

Haltbarkeit: Verwendung: innerhalb von neun Monaten ab Herstellungsdatum. Fir beste Ergebnisse, vor
Gebrauch schiitteln. Das Produkt ist gefrier- und auftaustabil. Falls gefroren, bei Raumtemperatur auftauen
lassen und gut umruhren, bis eine homogene, geschmeidige Mischung entstanden ist.

Fur weitere Fragen steht Ihnen das technische Service-Team von Franklin zur Verfligung: 1-800-877-4583
(USA). Der technische Service steht lhnen rund um die Uhr und online zur Verfligung unter
www.franklinadhesivesandpolymers.com.

WICHTIGER HINWEIS FUR UNSERE KUNDEN:

Die in diesem Produktdatenblatt fir die Verwendung des Produkts enthaltenen Empfehlungen und Daten beruhen auf Informationen, die
Franklin als verlasslich einstuft. Sie werden Ihnen nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfugung gestellt, da die Bedingungen und
Methoden der Verwendung nicht unter Franklins Kontrolle unterliegen. Kunden sollten die Eignung des Produktes fur eine bestimmte
Anwendung vor dem Kauf feststellen. Verfarbung und Flecken bei Furnierholzmaterialien kénnen bei Verwendung dieses Produkts
auftreten. Diese Erscheinungen variieren in Aussehen, Farbe und méglicherweise auch in Abhangigkeit von der Qualitat des Furnierholzes,
auf dem das Produkt angewendet wurde. Solche Verfarbungen und Flecken kdnnen wahrend oder nach dem Herstellungsprozess, bei dem
dieses Produkt verwendet wird, auftreten. Die Umweltbedingungen in einigen Herstellungsanlagen und Endverbrauchsorten kénnen zu
Verfarbung und Flecken beitragen. Da solche Verfarbungen und Flecken von Bedingungen abhangen, tber die Franklin keine Kontrolle hat,
kann Franklin keinerlei Verantwortung oder Haftung flir irgendwelche mdéglichen Probleme mit Verfarbung und/oder Flecken tGibernehmen.

Alle Auftrage firr Franklin-Produkte unterliegen den allgemeinen Geschéaftsbedingungen von Franklin International, Inc. und sind zu finden
unter http://www.franklini.com/Terms_and_Conditions.aspx (,AGB*). Andere oder zusétzliche Bedingungen, die vom Kunden vorgeschlagen
werden, werden hiermit ausdricklich abgewiesen und werden nicht in die Vereinbarung zwischen Kunde und Franklin International, Inc. mit
aufgenommen, und zwar in Bezug auf jeglichen Auftrag. Wenden Sie sich bitte unverziglich an Franklin International, Inc., wenn Sie nicht
auf unsere AGBs zugreifen kdnnen, wir werden Ihnen dann auf Anfrage eine Kopie zukommen lassen. Jeglicher Vertrieb von Produkten von
Franklin an den Kunden bedingt ausdriicklich die Zustimmung des Kunden zu den AGBs, und die Akzeptanz des Kunden einer jeden
Leistung von, oder Erhalt von Produkten von Franklin International, Inc. bedeutet die Akzeptanz der AGBs durch den Kunden.
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